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Podjazd z ptyt wielkoformatowych
— jJak go prawidtowo wykona¢?

Podjazd z betonowych ptyt w formacie XL to najbardziej pozadany Kieru-
nek wsrod inwestorow. Powodow jest wiele. Sg nimi nie tylko wzgledy uzyt-
kowe materiatu, zwigzane z odpornoscia oraz wytrzymatoscia na dziatanie
aury czy szkodliwe czynniki zewnetrzne. To przede wszystkim gwarancja
stworzenia spojnej, modnej aranzacji, catkowicie dopasowanej do charak-

teru posesji.

Odwieczny dylemat: design czy funkcjo-

nalnos¢, dotyczy takze wyboru materia-
téw wykorzystywanych do utwardzenia
powierzchni zewnetrznych. Wéréd nich od
dawna najpopularniejszy jest beton, ktéry
uchodzi za surowiec uniwersalny oraz
praktyczny. Szarg kostke brukowa utozona
wzdtuz miejskich ulic oraz spekane chod-
niki wokoét domu wyparty nowoczesne
ptyty betonowe. Klienci coraz czesciej rezy-
gnuja z drobnych kostek na podjezdzie na
rzecz wielkoformatowych kwadratowych
lub prostokatnych ptyt, ktérych rozmiar
pozwala uzyska¢ kompozycje spdjna

z whasciwie kazdym budynkiem. Dazenie
do przejrzystosci kompozycji, duzy format
XL oraz powsciggliwosé w zakresie uzycia
architektonicznych detali nie oznacza
jednak ograniczenia kreatywnosci oraz
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braku oryginalnosci. W trendach zauwazy¢
mozna wyrazny nacisk na indywidualizacje
projektow, ktéra na podjezdzie moze wig-
zac sie chociazby z wykorzystaniem réz-
nych formatéw ptyt betonowych i tworze-
niem ciekawych wzoréw, ktére przetamia
jednolitg ptaszczyzne. Firma Bruk-Bet ofe-
ruje na rynku ptyty brukowe z serii Novator
o grubosci 8,12 lub 16 cm i formatach od
20 x 30 cm do wielkich 100 x 100 cm lub
60 x 120 cm.

Ptyty betonowe w praktyce
Odpowiednie zagospodarowanie podjaz-
du gwarantuje nowoczesny, estetyczny
charakter przestrzeni. Oznacza komfort
poruszania sie, fatwiejsze odéniezanie
nawierzchni, gdy zima zaskoczg nas
intensywne odpady $niegu czy przestrzen

bez jesiennych katuz i btota, ktére potem
przenosimy do domu. Ten wazny trakt
komunikacyjny poza podstawowymi
funkcjami musi jednak spetnia¢ zada-
nie uzytkowe i stuzy¢ przez wiele lat, nie
powodujac ktopotéw podczas codziennej
eksploatacji, zwtaszcza ze powierzchnia
jest miejscem dla ruchu samochodéw. Od
strony praktycznej ptyty brukowe wielko-
formatowe Novator o grubosci 8 cm (prze-
znaczone dla budownictwa prywatnego
i miejskiego) oraz o grubosciach 12 i16 cm
(wytrzymujace duzy nacisk pojazdéw cie-
zarowych) wykazuja wysoka odpornos¢ na
obcigzenia uzytkowe i negatywne zjawiska
pogodowe, a takze sg rownie trwate, co
popularna niegdys kostka brukowa.
Najlepsze jakosciowo ptyty brukowe
maja dodatkowe zabezpieczenie warstwy
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nawierzchniowej w postaci laminowanej
powioki ochronnej np. Perlon® Lamino.
Jest to innowacyjna uszlachetniona
powierzchnia, trwale powigzana w proce-
sie produkcyjnym z warstwa licowa pro-
duktu. Dzieki laminacji ptyty chronione s3
przed powstawaniem trwatych zabrudzen
uzytkowych typu olej silnikowy lub ptyny
spozywcze oraz mozliwe jest ich fatwiejsze

zmywanie i utrzymanie w czystosci.

Zabudowa ptyt brukowych

Dla ptyt wielkoformatowych obowigzuja
identyczne zasady projektowania podbu-
dowy, jak dla kostek brukowych. Zaleca sie
jednak, aby warstwe nosna uksztattowac
szczegdlnie sztywno, tzn. w sposéb utrud-
niajacy odksztatcenie.

Wykonanie podbudowy
Przygotowanie warstw podbudowy pod
ptyty brukowe rozpoczyna sie od wykona-
nia wykopu w gruncie na gtebokos¢ ok.
50-60 cm w zaleznosci od przeznaczenia
nawierzchni. Na dnie wykopu ukfada-

my warstwe wyréwnawczg i odcinajgca

z piasku grubosci 10 cm lub geowtdkni-
ne, ktérej zadaniem jest odseparowanie
kruszyw warstw podbudowy od podtoza
gruntowego. W zaleznosci od przewidywa-

nych obcigzen nawierzchni, podbudowe
grubosci 35-50 cm wykonuje sig z warstwy
kruszywa tamanego ttucznia o frakgji

31/63 mm oraz drugiej warstwy z klinca
16/31 mm lub warstwy pétsuchego zagesz-
czonego betonu B10. Kazda warstwe nale-
zy pojedynczo zageszcza¢ mechanicznie.

Uktadanie ptlyt

Plyty brukowe wielkoformatowe uktada
sie na podsypce zageszczonej mechanicz-
nie, ktérej warstwa nosna powinna by¢
doktadnie wyréwnana i mozliwie cienka

o grubosci 3-4 cm w stanie zageszczonym.

Standardowo nalezy przewidzie¢ spadki
2% dla powierzchniowego odprowadze-
nia wody opadowej. Podsypka powinna
by¢ wykonana z wytrzymatego kruszywa
tamanego czyli grysu o frakgcji 0/4, 0/8 lub
2-8 mm. Réwnomiernie roztozony mate-
riat, nalezy potozy¢ z wykorzystaniem urza-
dzenia do wygtadzania z belka wibracyjna
lub zagesci¢ mechanicznie zageszczarka,
a nastepnie wyréwnac i sciaggnac nadda-
tek przy uzyciu faty profilujacej.

Podsypke pod ptyty wielkoformatowe
nalezy wykonac¢ z maksymalnie 1-2 mm
naddatkiem ponad projektowany poziom
utozenia ptyt, ze wzgledu na duzy opor

powierzchniowy elementéow przy ubija-

OBRZEGOWANIE

PRZEKROJ NAWIERZCHNI Z P£YT BRUKOWYCH

PLYTA BRUKOWA
grubosé 8 lub 12 cm

PODSYPKA 2-4 cm

£,>150 MPa
E,>120 MPa

£,>45 MPa

GRUNT RODZIMY
wyprofilowany spadek 1-3%

wysiewka 0-4 mm,
0-8 mm lub grys o frakcji 3-5 mm, 2-8 mm

PODBUDOWA WARSTWA 1115 cm
kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie: ttuczen 31,5-63 mm
+Kliniec 16-31,6 cm lub beton B10
uktadany w stanie pétsuchym
stabilizowany mechanicznie

PODBUDOWA WARSTWA 120 cm
kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie:

thuczen 315-63 mm + kliniec 16-315 mm
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niu recznym lub mechanicznym. Plyty

wielkoformatowe powinny by¢ uktadane
ze wzgledu na duzy ciezar urzadzeniami
podcisnieniowymi dostosowanymi do ich
ciezaru. Zaleca sie zastosowanie specjali-
stycznych chwytakéw podcisnieniowych
do uktadania recznego lub zamocowanych
do minikoparki. Po utozeniu kazdej ptyty
nalezy duzym gumowy miotkiem dokonac
korekty ptyty i dopasowac¢ do nawierzchni.

Fugowanie

Po utozeniu ptyt nalezy wyréwnac uktad
linii spoin, a nastepnie zasypac fugi
Granofuga 0,25-1,5 mm lub suchym pia-
skiem ptukanym. Wypetnienie spoin musi
by¢ doktadne, aby nawierzchnia mogta
przenosi¢ wysokie obciazenia. Aby wyko-
nac tatwo i skutecznie fugowanie, powin-
no sie zastosowac¢ materiat suchy.

Wyréwnywanie nawierzchni
Ostateczne wyréwnywanie ptyt wielko-
formatowych powinno by¢ wykonywane
za pomoca zageszczarek wibracyjnych.
Najpierw nalezy usuna¢ nadmiar mate-
riatu do wypetniania fug. W szczegdlnosci
powierzchnie ptyt i kostek z ochronag
Perlon® musza by¢ bezwzglednie oczysz-
czone z piasku i pytu. Do ptyt wielkofor-
matowych grubosci 8 cm nalezy stosowac
zageszczarki o ciezarze roboczym do

100 kg, dla grubosci 12 cm do 250 kg, a dla
16 cm do 350 kg.
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